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El ensayo practicado tanto en estática como en  dinámica demuestra 
que el mayor cambio de flexión de la paleta se reporta en los primeros 

días de ensayo, valores que tienden a estabilizarse en los días 
siguientes y que se encuentran dentro de los valores críticos para 

Uniplast, garantizando un buen desempeño una vez en uso. 
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